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Relacion de Mezcla

Primario
Flash
Primer

Primario
Smart
Primer

Primario
Fast Filler
2K 4x1

Primario
Negro
Chasis

Primario

Base Color
Maxibase®

Esmalte
Acrilico
Maxicryl®

)

Esmalte
Super Rapid

Esmalte
Poliuretano
EP

Esmalte de
Secado Répido

e e etor 100% 100-150% 4:14+10%-15% 1:1 10 - 20% 75 -100% 8:1+50% 8:1+50% 4:1+20% 75 -100% 5 4:1:2 6:1+5-10% 4:1:30%
(00| Reductor ThinnerUniversal Max | Thinner UriversalMax | Thinner P-4000 | Thinner L-50 | ThinnerL-50  ThinnerUniversal | feueoreioitin | fehemr bl rin | Thinner p-4goo | ThinnerUniversal N/A Thinner P-4000 | Thinner P-4000 | Thinner P-4000
o+ Catalizador N/A N/A Catalizador Universal N/A N/A N/A Catalizador Universal |Catalizador Universal| Catalizador Universal |  catalizador Plus Catalizador Plus Catalizador Plus Catalizador Universal | Catalizador Universal
| Max Max Max y Jet Max Max Max
=1 Aplicacién 2 manos 2 manos 2 -3 manos 2 manos 2 -3 manos 2 -3 manos 2 -3 manos 2 -3 manos 2 -3 manos 3 manos 2 -3 manos 2 manos 2 manos 2 -3 manos
|~ Tiempo de Vida 24-48hrs.a | 24-48hrs.a 5-6hrs.a 2-3hrs.a 2-3hrs.a 3hrs.a 3hrs.a 2hrs.a
z N/A N/A 2-3hrs. N/A g N/A : 2-3hrs.
000 util 210C 210C 250C 25°C 25°C 21°C 21°C 250C
T Ee e Oizs 10 min. 10 min. 10 min. 10 min. 2-3hrs. 5-10min. 5-10min. 10 min. 10-15 min. 5-10 min. 5-10min. 10 min. 5-10 min. 10-15 min.
entre Manos
E Lijado Himedo 30- 45 min. 60 min. 2.5-3 hrs. N/A N/A N/A N/A 4-6 hrs. 4-6hrs. 4-6hrs. 6-8hrs. N/A N/A N/A
o Fulido 6-8h 6-8h 4-6h
! | aTemperatura Secado +25° N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 hrs. N/A 24 hrs. N/A 6-8hrs. rs. rs. rs.
) ISP ELE 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias 7 dias
—| secado (Duro)
Polvo 5-10 min. 5-10 min. 10-15 min. 10- 15 min. 10-15 min. 10-15 min. 5-10 min. 15 min. 15 min. 15 -20 min. 10- 15 min. 10-15 min. 10 - 15 min. 10 - 15 min.
Tacto 10-15 min. 10-15 min. 20 -30 min. 30 - 45 min. 30-45 min. 30 - 45 min. 15 -20 min. 20 min. 20-30 min. 30 min. 30 - 45 min. 30-45min. 4 hrs. 4 hrs.




